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МОБИЛЬНЫЙ  МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКС  

 ДЛЯ  КОНТРОЛЯ  ОСТАТОЧНЫХ  МЕХАНИЧЕСКИХ  
 НАПРЯЖЕНИЙ  В  СТАЛЬНЫХ  КОНСТРУКЦИЯХ 

 
В работе изложены основы разработанного магнитного метода контроля уровня остаточных механических 
напряжений в конструкциях из низкоуглеродистых сталей. Приводится описание разработанного мобильно-
го магнитометрического комплекса, не требующего проведения процедуры предварительной калибровки  
на стандартных образцах. Ключевыми элементами комплекса являются первичный преобразователь ориги-
нальной конструкции, а также принцип расчета механических напряжений по магнитным параметрам. Рабо-
тоспособность комплекса проверялась на образцах из стали Ст20 при действии сжимающих нагрузок в уп-
ругой области деформаций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Оценка уровня остаточных механических на-
пряжений применительно к диагностике стальных 
конструкций является актуальной научно-тех-
нической задачей [1–3], т. к. системы мониторинга 
[4] внедряются не на всех объектах. Особенно ак-
туально определять напряженно-деформированное 
состояние (НДС) на объектах, исчерпавших свой 
паспортный ресурс. Причиной возникновения ос-
таточных механических напряжений при произ-
водстве деталей и конструкций могут быть такие 
технологические операции как механическая  
и термическая обработки. Остаточные напряжения 
зачастую возникают и во время эксплуатации кон-
струкций, что может приводить к ускорению роста 
усталостных трещин и разрушению материала. 
Поэтому контролировать  величину и знак оста-
точных напряжений важно для обеспечения на-
дежности эксплуатации конструкции. 

Среди неразрушающих методов контроля на-
пряженно–деформированного состояния стальных 
ферромагнитных конструкций выделяют магнит-
ные методы. Влияние НДС на магнитные свойства 
ферромагнитных сталей изучается долгое время. 
Определение НДС магнитными методами воз-
можно благодаря магнитоупругому и магнито-
стрикционному эффектам [5]. Несмотря на разви-
тие магнитных методов, основанных на определе-
нии параметров петли магнитного гистерезиса  
и кривой намагничивания [6–9], на свойствах шу-

мов Баркгаузена [10], остаются нерешенными две 
задачи: 1) разработанные на сегодняшний день 
методы магнитного контроля в области диагно-
стики НДС требуют проведения предварительной 
калибровки на эталонных образцах и построения 
корреляционной зависимости между исследуемым 
магнитным параметром и величиной внутренних 
механических напряжений; 2) определяемый маг-
нитный параметр является структурно-чувстви-
тельным и часто дает искаженное представление  
о величине механических напряжений в конструк-
ции. Поэтому разработка метода и средств, ли-
шенных вышеперечисленных недостатков, явля-
ются важной задачей, решаемой в данной работе. 

БЕЗГРАДУИРОВОЧНЫЙ МАГНИТНЫЙ  
МЕТОД КОНТРОЛЯ ОСТАТОЧНЫХ  
МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ 

Магнитный метод контроля остаточных сжи-
мающих напряжений в низкоуглеродистых сталях, 
не требующий процедуры предварительной ка-
либровки в машине для механических испытаний 
[11], основан на том, что во время действия сжи-
мающих напряжений в материале возникает маг-
нитная текстура типа "легкая плоскость", перпен-
дикулярная действию напряжений и влияющая на 
процессы перемагничивания ферромагнетика. Ес-
ли намагнитить ферромагнетик до технического 
насыщения вдоль действия напряжений и затем 
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уменьшать внешнее магнитное поле, то на пол
вых зависимостях дифференциальной магнитной 
проницаемости 
тельной катушки 
обратимой магнитной восприимчивости, будет 
наблюдаться максимум или перегиб. Наличие 
в ферромагнетике магнитной текстуры типа 
кая плоскость
симума (максимумов) при смене знака перемагн
чивающего поля и намагничивании до насыщения 
[11]. Применение ортогональной схемы перема
ничивания при подмагничивании ферромагнетика 
циркулярным переменным магнитным полем, со
даваемым пропусканием переменного тока [14], 
или при подмагничивании ферромагнетика пер
менным полем накладной катушки [11] позволяет 
разделить вклад в процессы перемагничивания 
от смещения двух типов доменных границ
и 180-градусных. Эт
т.к. только 90
вительны к механическим
стоящего времени такое разделение информации 
экспериментально не удавалось провести никому. 
Поля, в которых происходит смещение макс
мального количества 90
ниц, определяются экспериментально из кривых 
UВТП(H) [11]. 

ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
МОБИЛЬНОГО МАГНИТОМЕТРИЧЕСКОГО 

Опираясь на результаты, которые были опублик
ваны в работах [11,
первичный преобразователь приставного типа 
(рис. 1 и 2) [15], который обеспечивает создание 
в локальной области контролируемого объекта 
одновременно двух магнитных полей, ортогональ
ных друг другу: намагничивающего квазистатиче

 

           
 
 
 
 

Рис. 1. Схема первичного преобразователя магн
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ского поля приставного электромагнита (ПЭМ) 
и подмагничивающего переменного поля, созд
ваемого плоской катушкой, 
полюсном пространстве электромагнита вплотную 
к поверхности контролируемого изделия и я
ляющейся составной частью накладного вихрет
кового преобразователя (ВТП). Приставной эле
тромагнит состоит из магнитопровода и намота
ных на него ка
из  магнитомягкого 
сов 
29 мм. 
состоит из двух катушек, намотанных на еди
каркас
эффициент трансформации ВТП составляет 2. 
Следует упомянуть, что ВТП в первичном прео
разователе служит не для возбуждения вихревых 
токов в контролируемом объекте, а для возбужд
ния переменного магнитного поля, направление 
которого перпендикулярно направл
ничивающего поля.  Для измерения внутреннего 
магнитного поля в контролируемом объекте пр
меняется датчик Холла ИМ 102 А1
тель ООО 
установленный в центре ВТП 
измерение внутреннег
но при условии, что площадь поперечного сечения 
полюсов больше или сопоставима с площадью п
перечного сечения контролируемого объекта. Для 
контроля массивных изделий необходимо подб
рать соответствующий размер ПЭМ. 
ла и ВТ
обеспечения механического контакта с поверхн
стью контролируемого объекта.
механических напряжений определяется диаме
ром ВТП и глубиной скин
тоты переменных магнитных полей:
диаметр ВТП составлял 15 мм, частота варьиров
лась от 30
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лась от 30 до 1000 Гц.

 

Рис. 2. Внешний вид первичного преобраз
вателя магнитометрического комплекса

А. Н. СТАШКОВ, А. П. НИЧИПУРУК, Е. А. ЩАПОВА 

НАУЧНОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, 20

ского поля приставного электромагнита (ПЭМ) 
и подмагничивающего переменного поля, созд
ваемого плоской катушкой, 
полюсном пространстве электромагнита вплотную 
к поверхности контролируемого изделия и я
ляющейся составной частью накладного вихрет
кового преобразователя (ВТП). Приставной эле
тромагнит состоит из магнитопровода и намота

тушек. Магнитопровод изготовлен 
магнитомягкого  материала. 

28 мм, межполюсное расстояние 
Накладной вихретоковый преобразователь 

состоит из двух катушек, намотанных на еди
возбуждающей и измерительной. К

эффициент трансформации ВТП составляет 2. 
Следует упомянуть, что ВТП в первичном прео
разователе служит не для возбуждения вихревых 
токов в контролируемом объекте, а для возбужд
ния переменного магнитного поля, направление 
которого перпендикулярно направл
ничивающего поля.  Для измерения внутреннего 
магнитного поля в контролируемом объекте пр
меняется датчик Холла ИМ 102 А1

ВЕГА-ФЛЕКС"
установленный в центре ВТП 
измерение внутреннего магнитного поля возмо
но при условии, что площадь поперечного сечения 
полюсов больше или сопоставима с площадью п
перечного сечения контролируемого объекта. Для 
контроля массивных изделий необходимо подб
рать соответствующий размер ПЭМ. 

П имеют подпружиненный подвес для 
обеспечения механического контакта с поверхн
стью контролируемого объекта.
механических напряжений определяется диаме
ром ВТП и глубиной скин-слоя, зависящей от 
тоты переменных магнитных полей:

метр ВТП составлял 15 мм, частота варьиров
до 1000 Гц. 

Внешний вид первичного преобраз
вателя магнитометрического комплекса

НАУЧНОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, 2019, том 

ского поля приставного электромагнита (ПЭМ) 
и подмагничивающего переменного поля, созд
ваемого плоской катушкой, расположенной в меж
полюсном пространстве электромагнита вплотную 
к поверхности контролируемого изделия и я
ляющейся составной частью накладного вихрет
кового преобразователя (ВТП). Приставной эле
тромагнит состоит из магнитопровода и намота

тушек. Магнитопровод изготовлен 
материала.   Размеры 

28 мм, межполюсное расстояние 
Накладной вихретоковый преобразователь 

состоит из двух катушек, намотанных на еди
возбуждающей и измерительной. К

эффициент трансформации ВТП составляет 2. 
Следует упомянуть, что ВТП в первичном прео
разователе служит не для возбуждения вихревых 
токов в контролируемом объекте, а для возбужд
ния переменного магнитного поля, направление 
которого перпендикулярно направлению перема
ничивающего поля.  Для измерения внутреннего 
магнитного поля в контролируемом объекте пр
меняется датчик Холла ИМ 102 А1-1 (изготов

", г. Санкт-Петербург), 
установленный в центре ВТП (рис. 1). Корректное 

о магнитного поля возмо
но при условии, что площадь поперечного сечения 
полюсов больше или сопоставима с площадью п
перечного сечения контролируемого объекта. Для 
контроля массивных изделий необходимо подб
рать соответствующий размер ПЭМ. Датчик Хо

П имеют подпружиненный подвес для 
обеспечения механического контакта с поверхн
стью контролируемого объекта. Зона контроля 
механических напряжений определяется диаме

слоя, зависящей от 
тоты переменных магнитных полей:

метр ВТП составлял 15 мм, частота варьиров

Внешний вид первичного преобраз
вателя магнитометрического комплекса

, том 29, № 1 

ского поля приставного электромагнита (ПЭМ) 
и подмагничивающего переменного поля, созда-

расположенной в меж-
полюсном пространстве электромагнита вплотную 
к поверхности контролируемого изделия и яв-
ляющейся составной частью накладного вихрето-
кового преобразователя (ВТП). Приставной элек-
тромагнит состоит из магнитопровода и намотан-

тушек. Магнитопровод изготовлен 
Размеры  полю-

28 мм, межполюсное расстояние — 
Накладной вихретоковый преобразователь 

состоит из двух катушек, намотанных на единый 
возбуждающей и измерительной. Ко-

эффициент трансформации ВТП составляет 2. 
Следует упомянуть, что ВТП в первичном преоб-
разователе служит не для возбуждения вихревых 
токов в контролируемом объекте, а для возбужде-
ния переменного магнитного поля, направление 

ению перемаг-
ничивающего поля.  Для измерения внутреннего 
магнитного поля в контролируемом объекте при-

1 (изготови-
Петербург), 

). Корректное 
о магнитного поля возмож-

но при условии, что площадь поперечного сечения 
полюсов больше или сопоставима с площадью по-
перечного сечения контролируемого объекта. Для 
контроля массивных изделий необходимо подби-

Датчик Хол-
П имеют подпружиненный подвес для 

обеспечения механического контакта с поверхно-
Зона контроля 

механических напряжений определяется диамет-
слоя, зависящей от час-

тоты переменных магнитных полей: внешний 
метр ВТП составлял 15 мм, частота варьирова-

Внешний вид первичного преобразо-
вателя магнитометрического комплекса 

 

ского поля приставного электромагнита (ПЭМ)  

полюсном пространстве электромагнита вплотную 

тушек. Магнитопровод изготовлен 

  
Накладной вихретоковый преобразователь 

ный 

эффициент трансформации ВТП составляет 2. 

разователе служит не для возбуждения вихревых 

ния переменного магнитного поля, направление 

ничивающего поля.  Для измерения внутреннего 

Петербург), 
). Корректное 

но при условии, что площадь поперечного сечения 

перечного сечения контролируемого объекта. Для 

П имеют подпружиненный подвес для 

Зона контроля 

внешний 



МОБИЛЬНЫЙ  МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКС 

НАУЧНОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, 2019, том 29, № 1 

49

 
МОБИЛЬНЫЙ МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС 

На рис. 3 приведена функциональная схема мо-
бильного магнитометрического комплекса, а на 
рис. 4 — его внешний вид. Конструктивно ком-
плекс состоит из двух частей: первичного преоб-
разователя и электронного блока. Первичный пре-
образователь соединяется с электронным блоком  
с помощью кабеля длиной 1.5 м.  

Электронный блок размещен в носимом кейсе  
с размерами 400 × 300 × 130 мм и состоит из двух 
усилителей мощности (УМ1 и УМ2), двух предва-
рительных усилителей (ПУ1 и ПУ2), управляю-
щей платы АЦП/ЦАП NI USB-6211 и ноутбука 
(рис. 3). Масса комплекса не превышает 7 кг.  

Питание всех составных частей комплекса (за 
исключением ноутбука и платы АЦП/ЦАП) осу-
ществляется от двух герметичных свинцово-
кислотных аккумуляторов емкостью 7 А∙ч. Время 
непрерывной работы комплекса — не менее 8 ч. 

Управляющая плата АЦП/ЦАП выполняет роль 
2-канального генератора сигналов. Для намагни-
чивания до технического насыщения и перемагни-
чивания по предельной петле гистерезиса участка 
контролируемого объекта на катушки ПЭМ пода-
ется сигнал треугольной формы амплитудой 2А  
и частотой 0.005 Гц. При этом максимальное маг-
нитное поле в межполюсном пространстве ПЭМ 
на поверхности контролируемого объекта состав-
ляет 400 А/см. Перед рабочим циклом в течение 
нескольких секунд проводится так называемая 
магнитная подготовка, заключающаяся в несколь-
ких коммутациях максимального поля разного 
знака (рис. 5). Для того, чтобы амплитуда поля  
не зависела от сопротивления намагничивающих 
обмоток ВТП при изменении их температуры  
во время работы и от степени заряда аккумулято-
ров, усилитель мощности УМ1 собран по схеме 
мостового источника тока, управляемого напря-
жением (ИТУН), на двух усилителях TDA2050. 

 
 
 

 
 
 

         
 
 
 

Рис. 3. Функциональная схема 
мобильного магнитометриче-
ского комплекса. 
1 — ноутбук; 2 — ПЭМ; 3 —
ВТП; 4 — датчик Холла; 5 —
контролируемый объект; ПУ1 
и ПУ2 — предварительные уси-
лители; УМ1 и УМ2 — усилите-
ли мощности 
 

Рис. 4. Внешний вид мобильного магни-
тометрического комплекса 
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Для генерации подмагничивающего перемен-

ного поля на возбуждающую катушку ВТП пода-
ется синусоидальный сигнал амплитудой 20 мА  
и частотой от 30 до 1000 Гц. Частота выбирается 
пользователем в окне программного обеспечения. 
Варьирование частоты позволяет менять глубину 
определения механических напряжений — от до-
лей до единиц миллиметров для низкоуглероди-
стых сталей. Создаваемое возбуждающей катуш-
кой ВТП переменное подмагничивающее поле со-
ставляет 0.7 А/см, что много меньше коэрцитивной 
силы материала контролируемого объекта. Данное 
условие позволяет перемагничивать участок объек-
та контроля (ОК) обратимо. 

В процессе цикла измерений сигналы с измери-
тельной катушки ВТП и датчика Холла после 
предварительного усиления (с помощью предва-
рительных усилителей ПУ1 и ПУ2) поступают  
на входные каналы АЦП платы NI USB-6211, 

оцифровываются и поступают в ноутбук по ин-
терфейсу USB. 

Программное обеспечение (ПО) мобильного 
магнитометрического комплекса было написано  
в среде NI LabVIEW 13.0. Внешний вид основного 
окна пользовательского интерфейса приведен  
на рис. 6.  

В основном окне отображаются полевые зави-
симости ЭДС измерительной катушки ВТП, теку-
щие численные значения магнитного поля и ЭДС, 
оставшееся время цикла. Результат измерений со-
храняется в виде текстового файла, путь к которо-
му можно указать в окне "Имя файла". 

На рис. 7 приведено изображение окна ПО 
"Дополнительные настройки". В окне "Дополни-
тельные настройки" осуществляется выбор частоты 
и амплитуды генерируемых сигналов как намагни-
чивающего, так и подмагничивающего поля,  а  
также задаются  коэффициенты пересчета сигнала 
датчика Холла в магнитное поле. 

 
 

Рис. 6. Внешний вид основного 
окна пользовательского интер-
фейса 

Рис. 5. Осциллограмма тока, подаваемого 
в катушки ПЭМ для перемагничивания уча-
стка контролируемого объекта по предельной 
петле гистерезиса 



МОБИЛЬНЫЙ  МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКС 

НАУЧНОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, 2019, том 29, № 1 

51

 
 
��
��

��
��
��
��
В процессе работы комплекса первичный пре-

образователь размещается в зоне контролируемого 
участка. Поверхность контролируемого объекта 
предварительно очищается от неферромагнитных 
покрытий и загрязнений. Полюса ПЭМ должны 
плотно прилегать к поверхности контролируемого 
объекта. Для обеспечения контакта с радиусными 
поверхностями подбираются соответствующие 
сменные наконечники ПЭМ. При наличии в мате-
риале сжимающих механических напряжений  
на полевых зависимостях ЭДС наблюдается 2 мак-
симума (кривая 1 на рис. 8). Для последующей 
математической обработки экспериментальной 
кривой применяется алгоритм [11], заключающий-
ся в разложении исходной кривой на три кривые  
с единственными максимумами (кривые 2, 3, 4 на 
рис. 8). Для этого используются функции псевдо–
фойгта [16].  

Кривые 2 и 4 на рис. 8 соответствуют вкладу  
от необратимого смещения в основном 90-
градусных доменных границ, наиболее чувстви-
тельных к механическим напряжениям. Определив 
поля Н1 и Н2 соответствующих кривых 4 и 2, оп-
ределяют поле магнитной анизотропии На как 
среднеарифметическое полей Н1 и Н2. Величину 
механических напряжений σi

расч вычисляют из ус-
ловия равенства магнитоупругой и магнитоанизо-
тропной энергий ферромагнетика [10]: 

расч
100

2 /
3i a SH M�V �O� �˜ �˜ ,                      (1) 

где Ms — намагниченность насыщения, λ100 — 
константа магнитострикции в кубическом кри-
сталле в направлении (100). Величины Ms и λ100 
являются справочными для сталей. 

Рис. 7. Внешний вид окна ПО 
"Дополнительные настройки" 

Рис. 8. Результат обработки полевой 
зависимости ЭДС измерительной 
обмотки ВТП, полученной на пла-
стине из низкоуглеродистой стали 
Ст20 с относительным удлинением 
4.6 %.  
1 — экспериментальная кривая; 2, 3,
4 — результат аппроксимации экс-
периментальной кривой с помощью 
функций псевдо-фойгта 
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Результаты тестовых измерений 

 
Нагрузка, кгс Н1, А/см Н2, А/см σi

расч, МПа σi, МПа 

2000 7 –11.6 73.5 76.5 
3000 12.6 –13.4 110 107 

 
 
 
Для проверки работоспособности мобильного 

магнитометрического комплекса была проведена 
серия тестовых измерений, которая заключалась  
в определении полей Н1 и Н2 и расчете σi

расч  на 
пластинах из низкоуглеродистой стали Ст20 при 
действии упругих сжимающих нагрузок. Результа-
ты представлены в таблице. 

Из сравнения величин σi
расч с действующими 

напряжениями σi  можно сделать вывод о хорошем 
совпадении результатов (погрешность определе-
ния напряжений не более 7 %). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработан мобильный магнитометрический 
комплекс для контроля уровня остаточных меха-
нических напряжений в конструкциях из низкоуг-
леродистых сталей, не требующий проведения 
процедуры предварительной калибровки на стан-
дартных образцах. Ключевыми элементами ком-
плекса являются первичный преобразователь ори-
гинальной конструкции, а также алгоритм расчета 
механических напряжений по магнитным пара-
метрам. Тестовые эксперименты на образцах  
из стали Ст20 при действии сжимающих нагрузок  
в упругой области деформаций показали работо-
способность комплекса и возможность его исполь-
зования для определения механических напряже-
ний в локальных зонах стальных конструкций. 

 
Работа выполнена в рамках государственного зада-

ния ФАНО России (тема "Диагностика", № г.р. АААА-
А18-118020690196-3). 
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The paper describes the foundations of the developed calibration-free magnetic method for NDT of the level 

of residual mechanical stresses in constructions made of low-carbon steels. The new mobile magnetic measure-
ment system is described, which does not require the procedure of preliminary calibration on standard samples. 
The key elements of the measurement system are the primary converter of the original design, as well as the 
principle of calculating mechanical stresses over magnetic parameters. The work of measurement system is 
tested on samples of low-carbon steel with 0.2 % C under the action of compressive loads in the elastic defor-
mation region. 
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